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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

III-й международной школы

Физическое материаловедение 

«Наноматериалы технического и медицинского назначения»
24.09.2007. г.Самара, Студенческий пер., 3А,  СНЦ РАН

1500- 1900 Пленарные доклады

2100 – Вечер бардовской песни на борту теплохода

25.09.2007. г.Тольятти, ул.Белорусская, 14., ТГУ

1000- 1320 Пленарные доклады – Актовый зал Главного корпуса

1430- 1800 Доклады на секциях:

Структура и свойства наноматериалов - Актовый зал Главного корпуса

Наноматериалы для автомобилестроения - Актовый зал УНИ

1900- Товарищеский ужин на борту теплохода, капустник. 
26.09.2007. г.Ульяновск, ул.Л.Толстова, 42., УлГУ

1000- 1320 Пленарные доклады – Конференц-зал корпуса №2 
1530- 1830 Доклады на секциях:

Методы и технологии получения наноматериалов – Конференц-зал корпуса №2
Методы исследования наноматериалов - Конференц-зал корпуса №1
2000 – Круглый стол «Проблемы и последствия при внедрении нанотехнологий»
27.09.2007. г.Казань, ул.К.Маркса, 68., КГТУ

1000- 1320 Пленарные доклады – Круглый зал корпуса А

1430- 1830 Доклады на секциях:

Наноматериалы технического и медицинского назначения - Круглый зал корпуса А 
Теория и практика наноматериалов – Зал заседаний Ученого совета 
2100 – вечер отдыха
28.09.2007. Борт теплохода

930- 1040 Доклады на секции: Общие вопросы наноматериалов
1040- 1130 Дискуссия
1130- 1200 Закрытие школы-конференции, принятие решения.

* Время местное
24 сентября 2007г. (г.Самара, СНЦ РАН)

1500-1530

Открытие школы-конференции в г.Самара




Пленарные доклады  ведущих ученых стран СНГ:

Сопредседатели: В.М.Счастливцев, В.С.Павельев
	1530-1600
	1. 
	Головин Ю.И. (Тамбов, Россия) «Наноматериалы: принципы получения, структура и свойства»

	1600-1630
	2. 
	Гречихин Л.И.  (Минск, Беларусь) Строение и свойства нанокристаллов.

	1630-1700
	3. 
	Мильман Ю.В. (Киев, Украина) «Наноквазикристаллы. Структура, механические свойства и применение».

	1700-1715
	
	Перерыв

	1715-1745
	4. 
	Глезер А.М. (Москва, Россия) «Нанокристаллы полученные закалкой из расплава: структура, свойства, применение».

	1745-1815
	5. 
	Виноградов А.Ю. (Осака, Япония) «Механические свойства нанокристаллических материалов.

	1815-1845
	6. 
	Андриевский Р.А. (Черноголовка, Россия) Публикации и цитирование в области нанотехнологии.

	1845-1915
	7. 
	Волков А.В. (Самара, Россия) «Разработка методов и создание автоматизированного исследовательского-технологического комплекса для формирования оптических микро- и наноструктур».


25 сентября 2007г. (г.Тольятти, ТГУ)

1000-1030

Открытие школы-конференции в г.Тольятти




Пленарные доклады ведущих ученых стран СНГ:
Сопредседатели: А.А.Викарчук, А.М.Глезер
	1030-1100
	1. 
	Счастливцев В.М. (Екатеринбург, Россия) Российские школы физического материаловедения.

	1100-1145
	2. 
	Викарчук А.А. (Тольятти, Россия) Нанообъекты и наноматериалы, полученные методом электроосаждения.

	1145-1200
	
	Перерыв

	1200-1245
	3. 
	Козлов Э.В. (Томск, Россия) Нанополикристаллы и проблема Холла-Петча. 

	1245-1320
	4. 
	Алехин В.П. (Москва, Россия) Структурные и технологические закономерности новой нанотехнологии получения массивных изделий из конструкционных и инструментальных сталей.


1320-1430

Перерыв на обед



Доклады на секциях:




«Структура и свойства наноматериалов»

Сопредседатели: С.В.Добаткин, Э.В.Козлов
	1430-1500
	1. 
	Конева Н.А. (Томск) Внутренние напряжения и их источники в наноматериалах.

	1500-1530
	2. 
	Романов А.Е. (С-т Петербург) Дисклинации в нанокристаллических материалах.

	1530-1600
	3. 
	Добаткин С.В. (Москва) Структура и свойства нано- и субмикрокристаллических сталей.

	1600-1615
	
	Перерыв

	1615-1630
	4. 
	Воронова Л.М., Чащухина Т.И., Дегтярев М.В.  (Екатеринбург) Влияние динамической рекристаллизации на формирование наноструктурного состояния при деформации в наковальнях Бриджмена.

	1630-1645
	5. 
	Коршунов Л.Г., Шабашов В.А., Черненко Н.Л., Пилюгин В.П. (Екатеринбург) Влияние контактных напряжений на фазовый состав, прочностные и трибологические свойства нанокристаллических структур, возникающих в сталях и сплавах при трении скольжения.

	1645-1700
	6. 
	Литовченко И.Ю., Шевченко Н.В. (Томск) Последовательность структурных превращений при формировании наноструктурных состояний в процессе интенсивной пластической деформации аустенитной стали.

	1700-1715
	7. 
	Голосов Е.В., Колобов Ю.Р. (Белгород) Влияние интенсивной пластической деформации на структурно-фазовое состояние и механические свойства титанового сплава ПТ3В.

	1715-1730
	8. 
	Рубаник В.В., Клубович В.В., Маркова Л.В., Мозжаров С.Е., Рубаник В.В. мл. (Витебск, Минск/Беларусь) Влияние ультразвуковых колебаний на структуру углеродного наноматериала. 

	1730-1745
	9. 
	Лотков А.И., Батурин А.А., Кузнецов П.В., Гришков В.Н. (Томск) Закономерности изменения рельефа и Эволюция дефектов кристаллического строения в никелиде титана после интенсивной  пластической деформации поверхности.

	1745-1800
	10. 
	Гапонцева Т.М. (Екатеринбург) Изменение структуры и твердости Co при холодной и низкотемпературной деформации под давлением.





«Наноматериалы для автомобилестроения»

Сопредседатели: В.П.Алехин, Д.Л.Мерсон
	1430-1500
	1. 
	Исламгалиев Р.К. (Уфа) Уникальная прочность и пластичность наноструктурного титана.

	1500-1530
	2. 
	Макаров А.В., Коршунов Л.Г. (Екатеринбург) Фрикционная обработка - перспективный способ формирования функциональных нанокристаллических слоев на высокопрочных стальных поверхностях.

	1530-1600
	3. 
	Ланин А.Г. (Подольск) Прочность композитов на основе тугоплавких соединений при силовом и термическом воздействиях.

	1600-1615
	
	Перерыв

	1615-1630
	4. 
	Чердынцев В.В., Калошкин С.Д., Лаптев А.И., Сударчиков В.А., Ергин К.С., Данилов В.Д., Коршунов А.И., Дорофеев А.А., Ванди Л.-Ж. (Москва, Саров, Nancy, France) Полимерматричные антифрикционные материалы, наполненные наноструктурными металлическими частицами.

	1630-1645
	5. 
	Биленко Э.Г., Вегера И.И. (Минск/Беларусь) Образование наноразмерных частиц α-Fe в стали 12Х18Н10т при ионно-лучевом азотировании.

	1645-1700
	6. 
	Захаров И.Н. (Волгоград) Электромеханическое упрочнение плазменных покрытий с формированием аморфных и наноструктур в поверхностном слое.

	1700-1715
	7. 
	Кононов А. Г. (Минск/Беларусь) Триботехнические свойства наноструктурного титана  после ионно-лучевого азотирования.

	1715-1730
	8. 
	Акифьев В. А., Солопов А. В., Полунина О. В. Михайлова Т. Н., Захаров М.В., Шидловский В. П. (Тольятти) Опыт ОАО «АВТОВАЗ» в применении наноструктурированных покрытий для увеличения стойкости режущего и штампового инструмента.

	1730-1745
	9. 
	Багмутов В.П., Калита В.И., Захаров И.Н., Комлев Д.И. (Волгоград, Москва) Исследование наноструктурных плазменных покрытий, упрочненных электромеханической обработкой.

	1745-1800
	10. 
	Якушина Е.Б., Салимгареева Г.Х., Семенова И.П., Рааб Г.И., Валиев Р.З. (Уфа) Усталостные свойства ультрамелкозернистого титана в коррозионной среде и на воздухе.


26 сентября 2007г. (г.Ульяновск, УлГУ)

1000-1030

Открытие школы-конференции в г.Ульяновск




Пленарные доклады ведущих ученых стран СНГ:
Сопредседатели: А.А.Скворцов, Р.З.Валиев
	1030-1115
	1. 
	Добаткин С.В. (Москва, Россия) «Развитие методов интенсивной пластической деформации для получения объемных наноматериалов».

	1115-1200
	2. 
	Валиев Р.З. (Уфа, Россия) Формирование наноструктур металлов и сплавов для достижения уникальных свойств.

	1200-1215
	
	Перерыв

	1215-1245
	3. 
	Зельдович В.И. (Екатеринбург, Россия) Исследование дисперсных структур  в металлах и сплавах, подвергнутых действию мощных ударных волн

	1245-1315
	4. 
	Забелин С.Ф., (Чита, Россия) Методологические и технологические принципы наноструктурирования материалов машиностроительного назначения  


1315-1500

Перерыв на обед




Доклады на секциях:




«Методы и технологии получения наноматериалов»

Сопредседатели: А.В.Кудря, Е.П.Елсуков
	1500-1530
	1. 
	Глезер А.М. (Москва) Новый взгляд на природу интенсивной пластической деформации.

	1530-1600
	2. 
	Елсуков Е.П. (Ижевск) Механоактивированные наносистемы: фундаментальные аспекты и практические применения.

	1600-1615
	3. 
	Хмелевская В.С. (Обнинск) Нанокомпозиты в металлических материалах, индуцированные облучением.

	1615-1630
	
	Перерыв

	1630-1645
	4. 
	Колыванов Е.Л., Кобелев Н.П., Эстрин Ю.З.  (Черноголовка, Clayton/Australia) Релаксационные процессы в нанокристаллической меди, полученной РКУ-прессованием.

	1645-1700
	5. 
	Ильющенко А.Ф., Шевченок А.А., Лученок А.Р., Шевченок Д.А. (Минск/Беларусь) получение высокоплотных керамик различного техни​чес​кого назначения с использованием наноразмерных порош​ков и энергии взрыва.

	1700-1715
	6. 
	Лукьянов А.В. , Гундеров Д.В., Прокофьев Е.А., Пушин В.Г., Уксусников А.Н. (Уфа, Екатеринбург) Наноструктура и свойства габаритных образцов сплава Ti49,4Ni50,6, полученных методом интенсивной пластической деформации кручением.

	1715-1730
	7. 
	Ширинкина И.Г., Бродова И.Г, Яблонских Т.И., Астафьев В.В., Елохина Л.В. (Екатеринбург) Получение промышленного Al сплава в субмикрокристаллическом состоянии при динамическом прессовании.

	1730-1745
	8. 
	Прохоров О.А.,  Шелехина В.М., Витязь П.А. (Минск/Беларусь) Принципы получения керамических микро- и нанопористых мембранных фильтров.

	1745-1800
	9. 
	Фаизова С.Н., Валиев Р.З., Латыш В.В., Александров И.В., Саркеева Е.А., Кандаров И.В. (Уфа) Растворение и выпадение дисперсно-упрочняющих частиц в низколегированных медных сплавах системы Cu-Cr-Zr при интенсивной пластической деформации.

	1800-1815
	10. 
	Мурашкин М.Ю. (Уфа) Формирование наноструктурных состояний как эффективный способ повышения механических свойств алюминиевых сплавов.

	1815-1830
	11. 
	Бродова И.Г. (Екатеринбург) Роль расплава в образовании пересыщенных наноструктурных твердых растворов переходных металлов в алюминии.





«Методы исследования наноматериалов»

Сопредседатели: В.В.Рубаник, Ю.И.Головин
	1500-1530
	1. 
	Головин Ю.И. (Тамбов) Характеризация механических свойств наноструктур методами непрерывного наноиндентирования.

	1530-1600
	2. 
	Ивченко В.А. (Екатеринбург) Исследование структуры наноматериалов в атомно-пространственном масштабе зондовыми методами полевой ионной микроскопии.

	1600-1615
	3. 
	Мошков В.Ю., Коротаев А.Д., Пинжин Ю.П., Овчинников  С.В.,  Савостиков В.М., Борисов Д. П. (Томск) Исследование микроструктуры многокомпонентных сверхтвердых нанокомпозитных покрытий на основе нитрида титана.

	1615-1630
	
	Перерыв 

	1630-1645
	4. 
	Седых В.Д. (Черноголовка) Структурные исследования наночастиц манганита лантана.

	1645-1700
	5. 
	Рыклина Е.П., Прокошкин С.Д., Чернавина А.А., Перевощикова Н.Н. (Москва) Исследование влияния термомеханических условий наведения и структуры на обратимый и односторонний эффекты памяти формы в сплаве Ti-Ni.

	1700-1715
	6. 
	Гладковский С.В., Эфрос Б.М., Пилюгин В.П., Калетина Ю.В. (Екатеринбург) Мартенситное превращение в микрокристаллических и наноструктурных Fe-Mn и Fe-Cr-Mn сплавах.

	1715-1730
	7. 
	Кодесс Б.Н. (Москва) Стандартные образцы дифракционных свойств для исследования  метастабильных и мелкодисперсных (включая наноматериалы) состояний.

	1730-1745
	8. 
	Зельдович В.И., Хомская И.В., Фролова Н.Ю., Хейфец А.Э., Уваров А.И., Терещенко Н.А. (Екатеринбург) Исследование дисперсных структур в металлах и сплавах, подвергнутых действию мощных ударных волн.

	1745-1800
	9. 
	Астафурова Е.Г. (Томск) Исследование прочностных свойств и механизма деформации монокристаллов стали Гадфильда при прокатке.

	1800-1815
	10. 
	Галилеев С.М., Губин Н.Н. (Санкт-Петербург)  Модели теории упругости анизотропного тела для исследования наноструктур

	1815-1830
	11. 
	Ковалева М.Г., Иванов О. Н., Колобов Ю. Р., Сирота В.В. (Белгород) Исследование адгезионной прочности толстых пористых кальций-фосфатных покрытий


27 сентября 2007г. (г.Казань, КГТУ)

1000-1030

Открытие школы-конференции в г.Казань




Пленарные доклады ведущих ученых стран СНГ:
Сопредседатели: А.Ф.Дресвянников, Р.А.Андриевский
	1030-1115
	1. 
	Дьяконов Г.С. (Казань, Россия) "Перспективы развития научных исследований в области наноматериалов и нанотехнологий в Казанском государственном технологическом университете".

	1115-1200
	2. 
	Арсентьева И.П. (Москва, Россия) Применение наночастиц металлов в качестве биологически активных препаратов в медицине и сельском хозяйстве". 

	1200-1215
	
	Перерыв 

	1215-1245
	3. 
	Андриевский Р.А. (Черноголовка, Россия) Водород в наноструктурах.

	1245-1315
	4. 
	Павельев В.С. (Самара, Россия) «Микроструктурирование поверхностей алмазных поликристаллических пленок в задаче синтеза оптических элементов ИК- диапазона».


1315-1430

Перерыв на обед



Доклады на секциях:




«Наноматериалы технического и медицинского назначения»

Сопредседатели: Ю.В.Мильман, И.П.Арсентьева
	1430-1500
	1. 
	Ревина А.А. (Москва) Получение и применение биологически активных наночастиц металлов, полученных радиационно-химическим методом.

	1500-1530
	2. 
	Пушин В.Г. (Екатеринбург) Сплавы с памятью формы на основе никелида титана: новые наноструктурные состояния и способы их получения, свойства и применения в медицине и технике.

	1530-1545
	3. 
	Дьяченко П. Н., Микляев Ю. В. (Самара, Челябинск) Одномерный фотонный кристалл на основе нанокомпозита металли​ческие наночастицы – диэлектрик.

	1545-1600
	4. 
	Зотова Е.С., Арсентьева И.П. (Москва) Особенности строения и применения биологически активных препаратов, приготовленных на основе наночастиц железа, магния и меди.

	1600-1615
	
	Перерыв

	1615-1630
	5. 
	Ляхович А.М. (Ижевск) Использование низкотемпературной плазмы для улучшения защитных свойств наноразмерных органических покрытий на железе.

	1630-1645
	6. 
	Кривко О.А., Классен Н.В., Шмытько И.М., Кудренко Е.А., Шмурак С.З., Кедров В.В., Струкова Г.К., Кобелев Н.П.  (Черноголовка) Применение нанокристаллических сцинтилляторов в противоопухолевой терапии.

	1645-1700
	7. 
	Ефимов А.А., Киселев О.И., Морозов Н.Ф. (Санкт-Петербург) Функциональные и интеллектуальные наноматериалы с регулируемой структурой на основе полипептидов.

	1700-1715
	8. 
	Прокошкин С.Д., Хмелевская И.Ю., Рыклина Е.П. (Москва) Получение   ультрамелкозернистой структуры   в   никелиде   титана   для применения в   технике   и   медицине.

	1715-1730
	9. 
	Палистрант Н.А., Кравец Л.И., Робу С.В., Барбэ Н.А., Бивол В.В. (Кишинев/Молдова, Дубна) Получение и изучение полимерных наноматериалов с электропроводящими и нелинейно-оптическими свойствами.

	1730-1745
	10. 
	Телегин А.В., Сухоруков Ю.П., Кауль А.Р, Горбенко О.Ю, Мельников О.В. (Екатеринбург, Москва) Оптические и магнитотранспортные свойства пленок La0.8Ag0.1MnO3+( с наноразмерными структурными доменами.

	1745-1800
	11. 
	Калинин Ю.Е., Ситников А.В., Стогней О.В. (Воронеж) нанокомпозиты металл-диэлектрик с аморфной структурой.

	1800-1815
	12. 
	Ситников А.В. (Воронеж) Высокочастотные магнитные свойства аморфных нанокомпозитов металл-диэлектрик

	1815-1830
	13. 
	Ларинин Д.М. (Пермь) Высокотемпературное азотирование низкоуглеродистой  мартенситной стали 12Х2Г2НМФБ в расплавах солей





«Теория и практика наноматериалов»

Сопредседатели: М.И.Карпов, Л.М.Клейнер
	1430-1500
	1. 
	Карпов М.И. (Черноголовка) Особенности структуры и свойств, перспективы применения наноламинатов – наноструктурных металлических многослойных композитов.

	1500-1530
	2. 
	Кудря А.В. (Москва) Кооперативные разномасштабные взаимодействия в процессах разрушения структурнонеоднородных материалов.

	1530-1545
	3. 
	Твердохлебова А.В., Дитенберг И.А., Тюменцев А.Н. (Томск) Влияние способов пластической деформации на особенности формирования субмикрокристаллических структурных состояний и механические свойства  сплавов на основе Mo-47%Re.

	1545-1600
	4. 
	Клейнер Л.М. (Пермь) Нанокристаллическая структура низкоуглеродистого реечного мартенсита и конструкционная прочность.

	1600-1615
	
	Перерыв

	1615-1630
	5. 
	Дитенберг И.А., Тюменцев А.Н., Корзников А.В. (Томск, Уфа) Анизотропия субмикрокристаллической структуры в металлических материалах разного класса после интенсивной пластической деформации методом кручения.

	1630-1645
	6. 
	Пилюгин В.П. (Екатеринбург) Влияние подвижности дислокаций и фазовой стабильности на кинетику формирования деформационных наноструктур в металлах.

	1645-1700
	7. 
	Зубков А.И., Ильинский А.И. (Харьков/Украина) Закономерности старения нано- и субмикрокристаллических псевдосплавов на основе меди, кристаллизуемых из паровой фазы.

	1700-1715
	8. 
	Муктепавела Ф., Бакрадзе Г., Григорьева Л., Таманис Э. (Рига, Даугавпилс/Латвия) Наноструктурные Ме-О покрытия, полученные методом механоактивированного окисления.

	1715-1730
	9. 
	Карпинский Д.Н., Санников С.В. (Ростов-на-Дону) Влияние Т- напряжений на эволюцию пластической деформации у вершины трещины в кристалле.

	1730-1745
	10. 
	Синякина С.А., Горбань О.А., Кулик Ю.О., Даниленко И.А., Горбань С.В., Константинова Т.Е.  (Донецк/Украина) Эволюция гидростатически обжатых нанопорошков системы ZrO2 -3 mol % Y2O3-ОНn .

	1745-1800
	11. 
	Макаров А.В., Малыгина И.Ю., Саврай Р.А., Поздеева Н.А., Осинцева А.Л. (Екатеринбург) Исследование термической стабильности нанокристаллического мартенсита поверхности трения закаленной высокоуглеродистой стали.

	1800-1815
	12. 
	Михайлов С.Б., Михайлова Н.А., Мулюков Р.Р., Зарипова Р.З. (Екатеринбург, Уфа) Стадийность формирования СМЗ структуры при отжиге аустенитной нержавеющей стали, прошедшей интенсивную пластическую деформацию при криогенных температурах.

	1815-1830
	13. 
	Гапонцев В.В. (Екатеринбург) Двухполосная модель проводимости в теории слоистых наноструктур.


28 сентября 2007г. (на борту теплохода)


Общие вопросы наноматериалов 
Сопредседатели: Н.А.Конева, В.И.Бетехтин
	930-1010
	1. 
	Козлов Э.В. (Томск) Механизмы деформации и упрочнение поликристаллов с нанозерном.

	1010-1040
	2. 
	Сагарадзе В.В. (Екатеринбург) Аномальные диффузионные превращения при низкотемпературном деформационном наноструктурировании сталей и сплавов.


1040-1130

Дискуссия.
1130-1200

Закрытие школы-конференции, принятие Решения.
Стендовые доклады

1. Целлермаер И.Б., Коваленко В.В., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. (Новокузнецк, Томск) Формирование наноразмерных кристаллов мартенсита при электронно-пучковой обработке стали 65Г.
2. Ланин А.Г. (Подольск) Неизотермическое высокоскоростное спекание пористых тел.

3. Елсуков Е.П., Дорофеев Г.А. (Ижевск) Механизмы и кинетика механического сплавления бинарных порошковых смесей Fe‑M (M = B, C, Mg, Al, Si, Ge, Sn, Pb).
4. Елсуков Е.П., Иванов В.В., Коныгин Г.Н., Заяц С.В., Ломаева С.Ф. (Ижевск, Екатеринбург) Объемные нанокомпозиты в системе Fe-C, полученные механическим сплавлением и магнитно-импульсным прессованием.

5. Котречко С.А. (Киев/Украина) Предельная прочность наночастиц ОЦК-металлов.

6. Чердынцев В.В., Пустов Л.Ю., Абдулхаликов Ш.М., Калошкин С.Д., Лаптев А.И., Шелехов Е.В., Балдохин Ю.В., Эстрин Э.И. (Москва) Фазовые превращения в механосплавленных порошках систем Fе-(Ni,Mn) при термообработке и деформационном воздействии.
7. Красников А.С., Миркин Л.И. (Рязань) Исследование химического состава остаточной аморфной фазы литиевоалюмосиликатных фотоситаллов.
8. Солопов А. В., Акифьев В. А., Полунина О. В. (Тольятти) Наноструктурированные бескапельные покрытия для увеличения стойкости режущего и штампового инструмента.
9. Сурсаева В.Г. (Черноголовка) Связь между фасетированием и аномальным ростом зёрен в поликристаллах.

10. Саркисян С.О., Фарманян А.Ж.  (Гюмри/Армения) Теория упругих микрополярных  слоистых пластин.
11. Галиуллин Т.Р., Ефимов О.Ю., Иванов Ю.Ф., Чинокалов В.Я., Симаков В.П., Дубинин С.А. (Новокузнецк, Томск) Исследование структуры зоны оплавления валкового чугуна, подвергнутого плазменной поверхностной обработке.
12. Сурсаева В.Г., Сухарева Е.А. (Черноголовка, Москва) Изучение двумерного роста зёрен в пленках золота.

13. Белоусов В.А., Грановский А.Б., Калинин Ю.Е., Ситников А.В. (Воронеж, Москва) Термоэдс нанокомпозитов (CoFeZr)X(Al2On) 100–X
14. Озерец Н.Н., Мальцева Л.А., Косицына И.И., Завалишин В.А. (Екатеринбург) Эволюция структуры и свойств при деформации высокопрочной нержавеющей стали медицинского назначения. 

15. Нестеренко Д.В. (Самара) Дифракционное рассеяние элементов микрооптики из композитных материалов.

16. Поляков А.В., Рааб Г.И., Гундеров Д.В., Сошникова Е.П., Салимгареев Х.Ш. (Уфа) Структура и механические свойства технически чистого титана после РКУП-конформ с дополнительной дефорамционно-термической обработкой. 

17. Малашенко В.В. (Донецк/Украина) Влияние упругих дефектов поверхности на распределение намагниченности в ферромагнитных наноматериалах.
18. Нургалеева В. В., Семенова И. П., Рааб Г. И., Валиев Р. З. (Уфа) Особенности сверхпластичности ультрамелкозернистых сплавов Ti-6Al-4V ELI и Ti-6Al-7Nb. 

19. Синяев Д.В., Старостенков М.Д., Полетаев Г.М., Коваленко В.В., Громов В.Е. (Новокузнецк, Барнаул) Диффузия и структурные изменения вблизи границ зерен в условиях одноосной деформации сжатия-растяжения. 

20. Уханова Е.А. (Санкт-Петербург) Использование метода малоуглового рентгеновского рассеяния для нахождения функции распределения по размерам частиц в углеродных нанокомпозитах на основе мелкодисперсного алмаза.

21. Ковалев А.Н., Котляр В.В. (Самара) Дифракция плоской волны на спиральной фазовой пластинке c ограниченной апертурой: параксиальная векторная теория.
22. Налимов А.Г. , Котляр В.В. (Самара) Расчет момента силы на поглощающую и диэлектри​чес​кую микрочастицу со стороны сфокусированного лазерного пучка.

23. Прокофьев Е.А., Гундеров Д.В., Лукьянов А.В. (Уфа) Особенности механического поведения нитинола, подвергнутого интенсивной пластической деформации.
24. Казанский Н.Л., Колпаков В.А., Поликарпов М.С. (Самара) Метод увеличения адгезии тонких металлических пленок в структурах пониженной размерности. 

25. Русинов А.П., Кислов Д.А. (Оренбург) Исследование кинетики фотореакций в нанопорах с учетом термодиффузии кислорода. 
26. Соловьев В.С., Волков А.В., Дмитриев С.В., Володкин Б.О.,  Ерополов В.А.,  Алексеева Е.И.  (Самара)  Надмолекулярные структуры в пленках силоксановых полимеров. 

27. Лялина Н.В., Ляхович А.М., Шаков А.А. (Ижевск)  Формирование защитных наноразмерных полимерных покрытий в низкотемпературной плазме углеводородов.

28. Сомина С.В., Кадушников Р.М., Алфимов М.В. (Екатеринбург, Москва) Аналитический инструментарий для многомасштабного анализа изображений и моделирования наноматериалов.
29. Ширинов Т.М., Глезер А.М., Коновалов С.В., Громов В.Е. (Новокузнецк, Москва) Влияние ряда факторов на пластичность, твердость и параметры упорядочения Fe-Co сплавов.

30. Белоусов Н.Н. (Донецк/Украина) Кинетические свойства структурно-модифицированной поверхности в экстремальных условиях деформации.

31. Тимошенков С.П., Графутин В.И., Калугин В.В., Светлов-Прокопьев Е.П.,  Бритков О.М., Рубчиц В.Г.  (Москва, Зеленоград) Позитроны, позитроний и нанотехнологии.

32. Лиманова Н.И., Дручин И.С., Строгов М.В. (Тольятти) Использование компьютерной модели двумерного клеточного автомата У. Ооно–М. Кохомото для исследования наноматериалов.

33. Фаизова С.Н., Валиев Р.З., Балабанова Н.В. (Уфа) Растворение и выпадение частиц вторичных фаз в низколегированных сплавах системы Cu-Cr в процессе интенсивной пластической деформации кручением.

34. Авдеев С.Ф., Стогней О.В. Ситников А.В. (Воронеж) Температурные зависимости электрического сопротивления гранулированных нанокомпозитов Co-SiOn.

35. Носкова Н.И.,  Коршунов Л.Г., Корзников А.В. (Екатеринбург) Структура и трибологические свойства сплавов Al-Sn, Al-Sn-Pb и  Sn-Sb, подвергнутых интенсивной пластической деформации.
36. Сарасеко М.Н., Поддубная Н.Н. (Витебск/Беларусь) Модификация свойств керамических материалов.

37. Нурисламова Г.В., Савадж К., Исламгалиев Р.К., Мурашкин М.Ю., Валиев Р.З. (Уфа, Руан/Франция) Структура и свойства алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si после ИПДК.

38. Мальчиков Г.Д. (Самара) Химические методы синтеза платиновых и цветных нанометаллов в растворах и дисперсных средах.

39. Юнусова Н.Ф., Исламгалиев Р.К., Красильников Н.А., Нурисламова Г.В., Сафиуллин И.Ф. (Уфа, Ульяновск) Сверхпластичный и высокопрочный лист из алюминиевого сплава 1421 для повышенных скоростей сверхпластической формовки.

40. Гаркушин Г.В., Разоренов С.В., Канель Г.И., Игнатова О.Н., Иванчихина Г.Е. (Черноголовка, Москва, Саров) Исследование упруго-пластических и прочностных свойств меди М1 при импульсном нагружении.

41. Прокофьев С.И., Johnson E., Жилин В.М., Dahmen U. (Черноголовка, Copen​hagen/Denmark, Roskilde/Denmark, Berkeley/USA) In-situ электронно-микроскопическое исследование растворения зернограничных жидких нановключений Bi/Pb в алюминиевой матрице.

42. Карташов Ю.И., Осипов Ю.Г., Половцев С.В., Фоменко В.В., Чарыков Ч.А., Алексеев Н.И., Петрова Т.М., Афанасьев В.Н. (Санкт-Петербург) Получение углеродных нанотрубок (УНТ) в режимах горения легких металлов в углекислом газе и самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с карбонатом.

43. Карташев Ю.И., Осипов Ю.Г., Половцев С.В., Белозеров И.М., Галилеев С.М., Алексеев Н.И., Чарыков Н.А., Петрова Т.М., Афанасьев В.Н. (Санкт-Петербург, Новосибирск) Углеродные нанотрубки в отходах промышленности.

44. Коршунов Л.Г., Черненко Н.Л., Гойхенберг Ю.Н. (Екатеринбург, Челябинск) Нанокристаллические и ультрадисперсные структуры, формирующиеся в азотсодержащих хромомарганцевых аустенитных сталях при трении и статическом растяжении.

45. Ермаков А.Е. (Екатеринбург) Нанотехнологии для охраны окружающей среды и здоровья человека.

46. Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А. (Екатеринбург) Синтез и свойства металл-углеродных нанокомпозитов (Me@Cam, Me-Ni, Fe, Co, Al, Bi, Ag, Mg, Pd, Cu).

47. Фролова Н.Ю, Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Жгилев И.Н., Хейфец А.Э., Хомская И.В., Гундырев В.М. (Екатеринбург) Исследование микрокристаллической структуры титана после динамичес​кого канально-углового прессования. 
48. Корзников А.В., Корзникова Г.Ф.  (Уфа) Формирование градиентной СМК структуры в магнитотвердых сплавах на основе системы Fe-Cr-Co при деформации методом сложного нагружения.
49. Корзникова Г.Ф., Чепе Т. (Уфа) Структура и температурная зависимость намагниченности соединения Lu2Fe17 в различных структурных состояниях.
50. Хомская И.В., Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Фролова Н.Ю., Хейфец А.Э., Жгилев И.Н. (Екатеринбург) Получение ультрамелкозернистой структуры в меди методом  динамического канально-углового прессования.
51. Глезер А.М., Манаенков С.Е., Пермякова И.Е. (Москва) Электронно-микроскопическое изучение поведения полос сдвига в аморфно-нанокристаллических сплавах. 

52. Глезер А.М., Шалимова А.В., Плотникова М.Р. (Москва) Изучение процессов нанокристаллизации аморфного сплава Ni-Fe-Co-Si-B в процессе ИПД в камере Бриджмента. 

53. Мирзаев Д.А., Яковлева И.Л., Урцев В.Н. (Екатеринбург) Выделение дисперсных частиц меди в сплавах железо-медь.
54. Штеренберг А.М. (Самара) Формирование полимерных и композитных микро- и наноматериалов в тлеющем разряде пониженного давления.

55. Макаров А.В., Саврай Р.А., Малыгина И.Ю., Поздеева Н.А. (Екатеринбург) Влияние нанокристаллизации поверхности конструкционной стали фрикционной обработкой на сопротивление разрушению при статическом и циклическом нагружении.
56. Дудник Е.А., Попова Л.А., Хорошилов Д.Е., Старостенков М.Д. (Рубцовск, Барнаул) Исследование термоактивированных превращений доменной структуры в бинарных сплавах.

57. Дудник Е.А., Синица Н.В., Яшин А.В., Старостенков М.Д. (Рубцовск, Барнаул) Исследование зависимости концентрации вакансий и температуры фазового перехода порядок-беспорядок в бинарных сплавах.

58. Кривко О.А., Классен Н.В., Шмытько И.М., Кудренко Е.А., Шмурак С.З., Кедров В.В., Струкова Г.К., Кобелев Н.П.  (Черноголовка) Разработка нанокристаллических сцинтилляционных детекторов с многократным улучшением чувствительности, быстродействия, радиационной прочности и пространственного разрешения.
59. Саркисян С.О., Фарманян А.Ж.  (Гюмри/Армения) Континуальные модели слоистых пластин по несимметричной теории упругости

60. Мощенский Ю.В. (Самара) Структурно-чувствительный метод дифференциального термического анализа.
61. Перлович Ю.А., Дряхлов С.Л., Исаенкова М.Г., Актуганова Е.Н. (Москва, Глазов) Взаимодействие процессов выделения интерметаллидов и рекристаллизации при отжиге деформированного циркониевого сплава.

62. Ткаченко М.Л., Жнякина Л.Е., Мощенский Ю.В., (Самара) Дисперсии лекарственных веществ эвтектического типа – перспективная основа для конструирования лекарственных форм.
63. Шевченко Н.В., Литовченко И.Ю. (Томск) Деформационные мартенситные превращения как один из механизмов формирования наноструктурных состояний при больших пластических деформациях в аустенитных сталях.
64. Дорошкевич А.С., Даниленко И.А., Ящишин И.А., Константинова Т.Е., Глазунова В.А., Волкова Г.К. Перекрестова Л.Д. (Донецк/Украина) Влияние физического модифицирования поверхности наночастиц диоксида циркония на процессы их консолидации.
65. Зубков А.И., Ильинский А.И., Зозуля Э.В., Зеленская Г.И. (Харьков/Украина) Стабилизация нано- и субмикрокристаллического  состояния вакуумных конденсатов меди путем микролегирования Mo, W, Ta.
66. Ильинский А.И., Лябук С.И. (Харьков/Украина) Проявление эффекта Портевена-Ле-Шателье при программном нагружении вакуумных конденсатов дисперсноупрочненных композитов. 
67. Мальцева Л.А. (Екатеринбург) О влиянии состава и режимов термомеханической обработки на механические свойства высокопрочных сталей.
68. Муслов С.А., Хачин В.Н. (Москва, Томск) Упругие свойства Ti, TiNiFe и Fe в моно- и поликристаллическом состоянии.
69. Ильинский А.И. (Харьков/Украина) К 100-летию Л.С.Палатника. Структура и прочность пленок, осажденных в вакууме. Дисперсно-упрочненные композиты.

70. Петрова Н.Д., Иванов А.М., Петров П.П. Платонов А.А., Сыромятникова А.С. (Якутск) Исследование влияния структурно-фазовых изменений при интенсивной пластической деформации и термической обработке на свойства сталей.
71. Забелин С.Ф., Забелин К.С., Николаюк И.В. (Чита) Технологические проблемы разработки и внедрения нанотехнологий в машиностроении.
72. Вигдорович В.Н., Опаричев Е.Б., Тимошин Н.В., Каримбеков М.А., Опаричев А.Б. (Москва) Трактовка наногетерогенности материалов. Введение понятия "Коллоидный твердый раствор".

73. Печеркина Н.Л., Сагарадзе В.В., Белозеров Е.В., Мухин М.Л., Попов А.Г., Зайнутдинов Ю.Г. (Екатеринбург) Новые наноструктурированные высокопрочные стали с управляемым эффектом памяти формы.
74. Инаекян К.Э., Коротицкий А.В., Прокошкин С.Д., Браиловский В., Дубинский С.М. (Москва, Монреаль/Канада) Сверхупругое механоциклирование сплава Ti-50.6 ат.%Ni с разной исходной структурой.
75. Астафурова Е.Г., Найденкин Е.В., Добаткин С.В. (Томск, Москва) Исследование микроструктуры и механических свойств низкоуглеродистой стали 10Г2ФТ после равноканального углового прессования.
76. Смовж Д.В.,  Мальцев В.А., Новопашин С.А., Нерушев О.А. (Новосибирск) Синтез углеродных нановолокон на поверхности нержавеющей стали при атмосферном давлении.

77. Денисова Д.А., Ясников И.С., Викарчук А.А. (Тольятти) Фильтры на основе нанообъектов в виде металлических пентагональных частиц с развитой внутренней и внешней поверхностью.
78. Ясников И.С., Викарчук А.А. (Тольятти) Формирование полостей в икосаэдрических малых частицах электролитического происхождения по механизму диффузионного дрейфа вакансий.
79. Мурашкин М.Ю., Кунавин С.А., Валиев Р.З. (Уфа, Москва) Усталостные свойства алюминиевых сплавов в наноструктурном состоянии.
80. Тюрьков М.Н., Сирота В.В., Викарчук А.А. (Тольятти, Белгород) Механизм образования из икосаэдрических наночастиц пентагональных кристаллов. 

81. Лотков А.И.,  Гришков В.Н., Копылов В.И. *, Батурин А.А., Гирсова Н.В. (Томск) Мартенситные превращения и эффект памяти формы в ультрамелкозернистом сплаве Ti50Ni47,3Fe2,7, полученном РКУ прессованием.
82. Власенкова Е.Ю., Довженко О.А., Дорогов М.В., Реснина Н.Н., Викарчук А.А. (Тольятти, Санкт-Петербург) Влияние температурных полей на структуру и свойства металлических пентагональных наночастиц, микрокристаллов и трубок.
83. Викарчук А.А., Довженко О.А., Дорогов М.В., Власенкова Е.Ю. (Тольятти) Механизмы образования и особенности строения металлических пентагональных усов и микротрубок.

84. Цыбускина И.И., Грызунова Н.Н. (Тольятти) Наночастицы серебра, полученные методом электроосаждения для медицинских целей.

85. Грызунова Н.Н., Цыбускина И.И., Викарчук А.А. (Тольятти) Спирально-дисклинационный механизм формирования нитевидных кристаллов.

86. Викарчук А.А. (Тольятти) Теория и практика создания методом электроосаждения металла пентагональных нанообъектов и изделий из них.

87. Дорогов М.В., Довженко О.А., Власенкова Е.Ю., Голосов Е.В., Викарчук А.А. (Тольятти) Физические основы получения изделий, состоящих из пентагональных нано- и микрочастиц.

88. Петроченко Е.В. (Магнитогорск) Влияние термоциклической обработки на структуру и износостойкость железоуглеродистых сплавов.

89. Ярцев А.Н., Захаров М.В. (Тольятти) Центр упрочняющих нанотехнологий в ОАО «АВТОВАЗ».

90. Дряхлов С.Л. (Глазов) Воздействие закалки на структурно-фазовое состояние полуфабрикатов из сплава Zr-1%Nb.

91. Ревина А.А. (Москва) Синтез  и свойства биологически активных наночастиц металлов, полученных радиационно-химическим методом.
92. Ревина А.А. (Москва) Применение биологически активных наночастиц  металлов, полученных радиационно-химическим методом.

93. Печина Е.А. (Ижевск) Влияние методов компактирования на структуру и свойства нанокомпозитов на основе оксида алюминия.

94. Астахов М.В. (Москва) Многофункциональные наноматериалы.

95. Астахов М.В. (Москва) Физико-химические свойства наночастиц и их ансамблей.

96. Клубович В.В., Рубаник В.В., Томило В.А., Хрущев Е.В. (Минск, Витебск/Беларусь)  Формирование нанокристаллической структуры в поверхностных слоях металлических изделий при воздействии мощного ультразвука.

97. Рубаник В.В., Клубович В.В., Маркова Л.В Мозжаров С.Е., Рубаник В.В. мл. (Минск, Витебск/Беларусь) Влияние ультразвуковых колебаний на структуру пиролитического графита.

98. Халиков А.Р. (Уфа) Синтез эвтектических сплавов для получения наноструктурных  материалов.
99. Клевцов Г.В., Клевцова Н.А.,Ильичев Л.Л., Фесенюк М.В., Гражданкин Р.А. (Оренбург) Усталостная прочность образцов из стали 20 с ионно-плазменным покрытием, нанесенных при температуре фазовых превращений.

100. Бетехтин В.И., Кадомцев А.Г. (Санкт-Петербург) Структура и механические свойства субмикрокристаллических алюминия и его сплавов, полученных при равноканальном угловом прессовании.

101. Бетехтин В.И. (Санкт-Петербург) Влияние на механические свойства твердых тел нано и микропористости.

102. Стогней О.В. (Воронеж) Термическая стабильность электрических и магниторезистивных свойств гранулированных нанокомпозитов Co-SiOn.

103. Стогней О.В. (Воронеж) Магниторезистивные свойства нанокомпозитов металл-диэлектрик с различными металлическими и диэлектрическими фазами.

104. Мейснер Л.Л. (Томск) Коррозионные свойства и биосовместимость материалов для медицины из никелида титана с поверхностными легированными слоями.
105. Дорошкевич А.С. (Донецк/Украина) Эволюция нанопорошков системы ZrO2 -3 mol % Y2O3-ОНn  в условиях внешних воздействий.

106. Латыш Д.В. (Уфа) Программный комплекс для моделирование анизотропии прочностных свойств в объемных наноструктурных состояниях.

107. Лябук С.И. (Харьков/Украина) Программное упрочнение метастабильных сплавов.

108. Яковлев Ю.А. (Санкт-Петербург) Экспериментальные исследования содержания водорода в наноматериалах.

109. Полянский А.М. (Санкт-Петербург) Растворенный водород в моно кристаллических структуры и наноматериалах.

110. Дубравина А.А. (Уфа) Механизмы формирования наноструктурного состояния в чистой меди под действием интенсивной пластической деформации кручением.
111. Никулин С.А. (Москва) Перспективные циркониевые сплавы в ядерной энергетике.
112. Шилов А.Н. (Пермь) Моделирование пластической деформации и эволюции дислокационных ансамблей при фазовом α-β переходе в системе Pd-H.

113. Макаров А.В., Малыгина И.Ю. (Екатеринбург) Влияние легирования кремнием (1,66-4,20 мас. %) на твердость и теплостойкость высокоуглеродистых сталей с нанокристаллическим поверхностным слоем.
114. Герасименко В.А. (Москва) Электро-стимулированная сканирующая зондовая литография ультратонких пленок Тa-C.
115. Панин А.С. (Самара) Влияние размера частиц на структурно-фазовые превращения в Al2O3.
116. Дюжев А.А., Короткевич С.В., Соловей Н.Ф. (Гомель/Беларусь) Основы поиска инвариантов при создании и разрушении наноматериалов  физическими  методами.

117. Тимохов Н.В. (Москва) О влиянии контактного термического сопротивления на термоэлектрическую добротность неметаллических нанопроволок.
118. Богданович В.И. (Самара) Плазмохимический гетерогенный синтез наноструктурных покрытий из ускоренных плазменных потоков.
119. Барвинок В.А. (Самара) Физические принципы гетерогенного синтеза стабильных наноразмерных доменов при выращивании наноструктурноупорядоченных покрытий многомикронной толщины
120. Атрошенко С.А. (Санкт-Петербург) Условия образования наноструктуры в меди при высокоскоростной деформации
121. Смирнов А.Н. (Кемерово) Дефектность и структурно-фазовое состояние в теплоустойчивых сталей на разных стадиях их нагруженного цикла
122. Ляхович А.М. (Ижевск) Оценка физико-химических свойств наноразмерных полимерных покрытий с помощью атомной силовой микроскопии.

123. Табачникова Е.Д. (Харьков/Украина) Низкотемпературные механические свойства  нанокристаллического сплава Ni-20% Fe  при деформации растяжением и сжатием.

124. Медведева Е.В. (Екатеринбург) Формирование нанокристаллической структуры в приповерхностных объемах платины, облученной ускоренными ионами аргона.
125. Соколовская Э.А. (Москва) 3D-реконструкция поверхности изломов (в микромасштабах и менее) применимо к задачам разрушения.

126. Кудря А.В. (Москва) Кооперативные разномасштабные взаимодействия в процессах разрушения структурно-неоднородных материалов.

127. Чертов В.М. (Москва) Технология изготовления изделий специального назначения из нанокристаллического композита.

128. Столяров В.В. (Москва) Получение и обработка наноструктурных материалов методами электропластической деформации.
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